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[image: Формы ФМП]ФМП формы для изготовления контрольных образцов из минеральных порошков для испытания плотности и набухания материала по ГОСТ-12784 (применяются при приготовлении а/бетонных смесей).
Используются для:
Определение плотности и набухания образца из смеси мин. порошка с битумом. (ГОСТ 12784)

 




 

Комплектность
 Форма d=50,5 мм в сборе для определения плотности минерального порошка (поддон, цилиндр-две секции, вкладыш) - 1 шт.
 Форма d=25,0 мм в сборе для определения плотности и набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом (цилиндр, два вкладыша) - 1 шт.
 Паспорт - 1 шт.
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